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Seat No. ___________     Enrolment No.: _____________ 

Gujarat Technological University 
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination 

Subject Code: C315003 Date:  30-12 -2017 

Subject Name: BUILDING MATERIALS  

Time: 02:30 PM TO 04:00 PM Total Marks: 70 

Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make suitable assumption wherever necessary. 

3. Each question is of 1 mark. 

4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed) 

5. English version is authentic. 

No. Question Text and Option.  પ્રશ્ન અને વિકલ્પો. 

1. 

Which is not suitable material for plaster work. 

A. Clay B. Lime  

C. Cement  D. Plastic 

૧. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ સશમગ્રી પ્લશસ્ટર મશટે યોગ્ય નથી ?  

A. મશટી B. ચનુો 
C. વસમેન્ટ  D. પ્લશસ્સ્ટક  

2. 

Which test is carried out for concrete? 

A. Ball test B. Acid test 

C. Workability D. Water absorption 

૨. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો ટેસ્ટ કોન્કીટ મશટે હોય છે? 

A. બોલ ટેસ્ટ  B. એવસડ ટેસ્ટ 

C. િકેબીલીટી  D.  ભેજર્ોષણ ટેસ્ટ 

3. 

Out of the other material materials shown below, Which is most elastic? 

A. Wood B. Aluminium 

C. Steel D. Rubber 

૩. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ સશમગ્રી િધ ુસ્સ્થતીસ્થશપક છે ? 

A. લશકડુું B. એલ્યવુમવનયમ 

C. સ્ટીલ D. રબર 

4. 

Which of the following materials are not used in R.C.C. work? 

A. Steel B. Sand 

C. Brick D. Cement 

૪. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ સશમગ્રી આર.સી.સી કશમ મશટે યોગ્ય નથી ? 

A. સ્ટીલ B. રેતી 
C. ઇંટ D. વસમેન્ટ 

5. 

Which of the following constituents make the clay plastic for moulding brick? 

A. Magnesia B. Iron oxide 

C. Lime D. Alumina 

૫. 
ઇંટો બનશિિશની મશટીમશું રહલેો ક્યો ધટક મશટીને સધુટય બનશિે છે ? 

A. મેગ્નેવર્યશ B. આયના ઓકસશઇટ 

C. ચનુો D. એલ્યમુીનશ 

6. 

Which brick is used for breaking joints in English bond? 

A. King closer B. Queen closer 

C. Cornice D. Voussiors 
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૬. 
ઇંગ્લીર્ બોન્ડમશું ઊર્ધિા સશુંધશઓ બનતશ રોકિશ મશટે કઇ ઇંટનો ઉપયોગ થશય છે ?   

A. કીંગ કલોઝર B. કુંિીન કલોઝર  

C. કોનોઇસ  D. િશઉઝ્રસા 

7. 

Which one of the following constituents of brick clay is responsible for shrinkage of 

brick? 

A. Silica B. Lime 

C. Alumina D. Megnesia 

૭. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી ઇંટની મશટીમશું રહલેો કયશ ધટકથી ઇંટનુું સુંકોચન િધ ુથશય છે.? 

A. વસલીકશ  B. ચનુો 
C. એલ્યમુીનશ D. મેગ્નેવર્યશ 

8. 

Which one of the following stones is most suitable for partition wall? 

A. Granite B. Dolerite 

C. Synite D. Slate 

૮. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો પથ્થર પશર્ટિર્ન દીિશલ મશટે યોગ્ય છે ? 

A. ગે્રનશઈટ  B. ડોલેરશઈટ 

C. સશઇનશઇટ  D. સ્લેટ 

9. 

Which one of the following stone is more fire resistive? 

A. Late rite B. Lime stone 

C. Sand stone D. Gneiss 

૯. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો પથ્થર િધ ુઆગ પ્રવતરોધક છે ? 

A. લેટરશઇટ  B. લશઇમસ્ટોન 

C. સેન્ડસ્ટોન D. નશઇસ 

10. 

Which of the following stones is not suitable as railway ballast? 

A. Granite B. Slate 

C. Sand stone D. Basalt 

૧૦. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો પથ્થર રેલ્િે બેલશસ્ટ તરીકે ઉપયોગી નથી ? 

A. ગે્રનશઈટ B. સ્લેટ 

C. સેન્ડસ્ટોન D. બેલશસ્ટ 

11. 

Which one of the following stone is metamorphic? 

A. Marble B. Granite 

C. Lime stone D. Sand stone 

૧૧. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો પથ્થર વિકુત છે ? 

A. મશરબલ B. ગે્રનશઈટ 

C. લશઇમસ્ટોન D. સેન્ડસ્ટોન 

12. 

Which one of the following stone is layered? 

A. Granite  B. Lime stone 

C. Gabro D. Dolerite 

૧૨. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો પથ્થર સ્તરીય છે ? 

A. ગે્રનશઈટ B. લશઇમસ્ટોન 

C. ગે્રબો  D. ડોલેરશઈટ 

13. 

Which one the following is mostly used for preventing moisture? 

A. Lime stone B. Granite 

C. Laterile D. Slate 

૧૩. 
ભેજ અટકશિિશ મશટે નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયશ પથ્થરનો સશમશન્ય પણે ઉપયોગ કરિશમશું આિે છે ? 

A. લશઇમસ્ટોન B. ગે્રનશઈટ 

C. લેટરશઇટ D. સ્લેટ 
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14. 

Which stone does not require dressing? 

A. Lime stone B. Sand stone 

C. Slate D. Artificial stone 

૧૪. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયશ પથ્થરને ડે્રસીગની જરૂર રહતેી નથી ? 

A. લશઇમસ્ટોન B. સેન્ડસ્ટોન  

C. સ્લેટ D. ક્રુવિમ પથ્થર 

15. 

Eminently Hydraulic lime.... 

A. Set quickly B. Does not set under water 

C. Slakes slowly D. Is useful for white washing. 

૧૫. 

ઉતમ જલીય ચનુો.... 
A. ઝડપથી બઝુશય છે. B. ધીમે ધીમે બઝુશય છે.  

C. પશણીની અંદર બઝુશતો નથી. D. ધોળિશનશ કશમ મશટે ઉપયોગી છે.  

16. 

Which of the following material does not have binding property? 

A. Pozzolana  B. Fat lime  

C. Hydraulic lime  D. Artificial hydraulic lime. 

૧૬. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ સશમગ્રીમશું બુંધક પદશથા હોતો નથી ? 

A. પોઝોલોનશ  B. ફેટ લશઇમ  

C. જલપષુ્ટ ચનુો  D. ક્રુવિમ હશઇડ્રોલીક લશઇમ 

17. 

Which one of the following limes is suitable for plaster work? 

A. Artificial hydraulic lime B. Hydraulic lime 

C. Eminently hydraulic lime D. Quick lime 

૧૭. 

પ્લશસ્ટર કશમ મશટે નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયો ચનુો વિરે્ષ યોગ્ય ગણશય ? 

A. ક્રુવિમ હશઇડ્રોલીક લશઇમ B. જલપષુ્ટ ચનુો 
C. ઉત્તમ જલીય ચનુો D. કિીક લશઇમ  

18. 

Which of the following pozzolana is artificial? 

A. Opaline shell B. Diatomic earth 

C. Fly ash D. pumice 

૧૮. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ પોઝોલોનશ કુદરતી નથી ? 

A. ઓપોલશઇન રૈ્લ  B. દ્વિ-પરમશણ ુપથૃ્િી  
C. ફલશય એર્  D. પ્યમુશઇસ 

19. 

Which lime is suitable for the preparation of mortar for construction of thick wall? 

A. Hydraulic lime B. Hydrated lime 

C. Fat lime D. Quick lime 

૧૯. 
જાડી દીિશલમશ ચણતરકશમ મશટે કોલ તૈયશર કરિશ મશટે કયશ ચનુશનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ. 

A. જલપષુ્ટ ચનુો B. હશઇડે્રટેડ લશઇમ 

C. ફેટ લશઇમ D. કિીક લશઇમ 

20. 

Aggregates with maximum density are 

A. Barytes B. Quartz  

C. pumice D. Cinder  

૨૦. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયશ પ્રકશરનશ એગ્રીગેટની ધનતશ િધ ુહોય છે ? 

A. બેરશઇટ્રસ B. કિશર્ટાઝ 

C. પ્યમુશઇસ D. સીન્ડર 

21. 

Which test is not applicable for fine aggregates? 

A. Grading  B. Sieve  

C. Finesses  modulus D. Impact  
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૨૧. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયુું પરીક્ષણ ફશઇન એગ્રીગેટ મશટે લશગ ુપડતુું નથી ? 

A. ગે્રર્ડગ B. ચશરણી 
C. ફશઇનનેસ મોડયલુસ D. ઇમ્પેકટ 

22. 

Out of the followings, point out the test for course aggregates. 

A. Soundness  B. Consistency  

C. Abrasion  D. Fineness modulus  

૨૨. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયુું પરીક્ષણ કોસા એગ્રીગેટ મશટે છે ? 

A. નકકરતશ B. કસીસ્ટુંસી 
C. એબ્રેર્ન ટેસ્ટ D. ફશઇનનેસ મોડયલુસ 

23. 

Which of the following wood is not easy workable? 

A. Chil  B. Deodar  

C. Sal  D. Shisham  

૨૩. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયુું લશકડુું ઘડિશમશું મશુ્કેલ હોય છે ? 

A. ચચલ B. દેિદશર 

C. સશલ D. સીસમ 

24. 

Which wood is used for making handles? 

A. Teak  B. Khair  

C. Chil D. Deodar  

૨૪. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયશ ઝશડનુું લશકડુું ઓજારોનશ હશથશ બનશિિશ મશટે પસુંદ કરી ર્કશય ? 

A. સશગ B. ખેર 

C. ચચલ D. દેિદશર 

25. 

Which type of shake starts from bark and proceeds towards pith? 

A. Cup  B. Heart  

C. Star  D. Ring  

૨૫. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ રે્ઇક છશલમશુંથી ર્રૂ થઇ પીથ તરફ આગળ િધે છે ? 

A. કપ રે્ઇક B. હશટા  રે્ઇક 

C. સ્ટશર રે્ઇક D. ર્રિંગરે્ઇક  

26. 

Which type of current is suitable for electrical seasoning of wood? 

A. High voltage B. High frequency 

C. Low voltage D. Low frequency 

૨૬. 
લશકડશનુું ઇલેર્કટ્ર્કલ પધ્ધર્ધર્ધતથી વસિંઝટવનિંગ કરિશ મશટે કેિો કરુંટ પસશર કરિશમશું આિે છે ? 

A. િધ ુિોલ્ટેજ ધરશિતો  B. િધ ુર્ફકિન્સી ધરશિતો  
C. ઓછશ િોલ્ટેજ ધરશિતો D. ઓછી ર્ફકિન્સી ધરશિતો 

27. 

Which types of artificial wood is considered best for making furniture 

A. Hard board  B. Block board  

C. Cempreg  D. Batten board  

૨૭. 

કુવિમ લશકડશમશુંથી ફવનિચર બનશિિશ મશટે નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયુું લશકડુું સૌથી સશરુું ગણી ર્કશય ?  

A. હશડા બોડા B. બ્લોક બોડા 
C. કોમ્પે્રગ D. બેટન બોડા 

28. 

Ceramic products can be obtain from 

A. Ordinary clay  B. Lime powder  

C. Kaolin  D. Plastic   

૨૮. 
વસરશવમક ઉત્પશદનો.. 
A. સશમશન્ય પ્રકશરની મશટી મશુંથી B. ચનુશનશ પશઉડરમશુંથી  
C. કઓલીનમશુંથી D. પ્લશસ્સ્ટક મશુંથી બનશિિશમશું આિે છે.   
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29. 

Which colour should be used for painting electric poles? 

A. Bronze  B. Casein  

C. Asbestos  D. Aluminium  

૨૯. 

ઇલેર્કટ્ર્કનશ થશુંભલશને રુંગિશ મશટે કયો રુંગ પસુંદ કરિો જોઇએ   ? 

A. બ્રોંઝ B. કેસીન 

C. એસ્બેસ્ટોસ D. એલ્યવુમવનયમ 

30. 

Which one of the following materials is not considered useful for damp proofing? 

A. Wood  B. Metal sheet  

C. Cement concrete  D. Lime concrete  

૩૦. 

નીચે દર્શાિેલ પૈકી કઇ સશમગ્રી ભેજચસુ્તતશ મશટે ઉપયોગી ન ગણી ર્કશય ?  

A. લશકડુું B. પતરુું 
C. વસમેન્ટ કોંન્કીટ D. લશઇમ કોંન્કીટ  

31. 

Which types of glass is suitable for air conditioned room? 

A. Obscured glass  B. Ultraviolet glass  

C. Structure glass  D. Formed glass 

૩૧. 
િશતશનકુુચલત ખુંડમશું ઉપયોગ કરિશ મશટે કયો કશચ યોગ્ય ગણશય ?  

A. ઓબસ્ક્યોડા કશચ B. અલ્ટ્રશિશયોલેટ કશચ 

C. સ્ટ્ર્કચર કશચ D. ફોમ કશચ 

32. 

In which system of heat treatment of steel the steel is cooled slowly? 

A. Quenching  B. Case hardening  

C. Annealing  D. Cyaniding  

૩૨. 
નીચે દર્શાિેલ સ્ટીલ હીટ ટ્રીટ્મેન્ટ મશટેની કઇ પર્ધધવતમશું સ્ટીલને ધીમે ધીમે ઠડુું કરિશમશું આિે છે ?  

A. કિેન્સીંગ B. કેસ હશડાનીગ 

C. અનીલીંગ D. સશઇનશઇડીંગ  

33. 

Which plastic can loose its shape on absorbing moisture? 

A. Acrylic  B. Cellulose acetate  

C. Polystrylin  D. Cellulose nitrate 

૩૩. 
નીચે દર્શાિેલ પૈકી કયુું થમોપ્લશસ્સ્ટક ભેજ ર્ોષિશને કશરણે આકશર ગમુશિી ર્કે ?  

A. એક્રીલીક B. સેલ્યલુોઝ એવસટે્રટ 

C. પોલીસ્ટ્રીન D. સેલ્યલુોઝ નશઇટે્રટ 

34. 

Which constituent prevents formation of cracks in colour? 

A. Base  B. Vehicle  

C. Solvent  D. Driers  

૩૪. 
નીચે દર્શાિેલ રુંગનશ ઘટકો પૈકી કયો ઘટક રુંગમશું વતરશડ પડતી અટકશિે છે ? 

A. બેઇઝ B. વ્હીકલ 

C. સોલ્િન્ટ D. ડ્રરશયર 

35. 

Which method is suitable for getting long articles of steel? 

A. Forging  B. Pressing  

C. Metallic power technologies D. Extrusion  

૩૫. 
સ્ટ્રીલનશ દશગીનશ બનશિિશ મશટેની કઇ પર્ધધવતથી સુંળગ લશુંબશ દશગીનશઓ મેળિી ર્કશય ?  

A. ફોજીગ  B. પે્રસીંગ 

C. મેટશચલિંક પશિર ટેકનોલોજી D. એકસ્રુ્ર્ન 

36. 

The material retaining on BIS sieve no 480 is known as 

A. Coarse aggregate B. Fine aggregate  

C. Both a and b D. None  
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૩૬. 

બીઆઇએસ ચશળણી નુંબર ૪૮૦ કઈ મશલસશમગ્રી જાળિી રશખિશ તરીકે ઓળખશય છે.  

A. કોસા એગ્રીગેટ B. ફશઈન એગ્રીગેટ 

C. ઉપરનશ બુંને , એ અને બી  D. બુંને મશુંથી એકય નર્હ. 

37. 

The classification of aggregates is done into ------- and ---------. 

A. Large and small  B. Coarse and Fine  

C. Thick and thin  D. All of the above  

૩૭. 

એગ્રીગેટ નુું  િગીકરણ --------- અને ------- મશું કરિશમશું આિે છે. 

A. મોટશ અને નશનશ B. કોસા અને ફશઇન 

C. જાડશ અને પશતળશ  D. ઉપર નશ બધશ  

38. 

The property of fine aggregates is to -------- voids. 

A. Maintain  B. Increase  

C. Fill  D. Create  

૩૮. 

ફશઈન એગ્રીગેટ -------- ગણુ થી સમશપ્ત થઈ જાય છે. 

A. ટકશિવુું B. િધ ુ

C. ભરવુું D. વનમશાણ  

39. 

Coarse aggregate are used in : 

A. Railway ballast B. Filling materials 

C. Only a  D. Both a and b 

૩૯. 

કોસા એગ્રીગેટ  કયશ િપરશય છે. 

A. રેલ્િે બેલશસ્ટ B. મશલસશમ્રગી ભરિશ 
C. ફકત એ D. ઉપરનશ બુંને , એ અને બી 

40. 

Classification of Fine aggregates depends upon 

A. Origin  B. Grain size  

C. Composition  D. All of the above  

૪૦. 

ફશઈન એગ્રીગેટ િગીકરણ રે્નશ પર આધશર રશખે છે.   

A. પ્રશધ્ધપ્તસ્થશન ,મળૂ B. મશપ પ્રમશણે  
C. આકશર પ્રમશણે  D. ઉપર નશ બધશ 

41. 

In a mortar, the binding material is 

A. Cement  B. Sand  

C. surkhi D. Cinder  

૪૧. 

કોલમશું કઇ બુંધનકતશા સશમગ્રી છે. 

A. વસમેન્ટ B. રેતી 
C. સરુખી D. વસન્ડેર 

42. 

Ultimate strength to cement is provided by 

A. Tricalcium silicate B. Di-calcium silicate 

C. Tri-calcium aluminates D. Tetra calcium alumina ferrite 

૪૨. 

વસમેન્ટની અલ્ટીમેટ સ્ટે્રન્થ રે્નશ  િશરશ પરૂી પશડિશમશું આિે છે. 

A. ટ્રશઈ કેલર્ીયમ સીલીકેટ B. ડ્રશય કેલર્ીયમ સીલીકેટ  

C. ટ્રશઈ કેલર્ીયમ એલ્યવુમવનયેટ D. ટે્રટશ કેલર્ીયમ એલ્યવુમવનયમ ફેરશઇટ  

43. 

Quartzite is a 

A. metamorphic rock B. argillaceous rock 

C. calcareous rock D. siliceous rock 

૪૩. 

ક્િશટાઝશઇટ શુું છે ?  

A. વિકુત ખડકો  B. એગ્રીલેર્ીયસ રોક 

C. કેલકેરીયસ રોક D. સીલીસીયસ રોક  
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44. 

Sand stone is 

A. sedimentary rock B. metamorphic rock 

C. igneous rock D. volcanic rock 

૪૪. 

સેન્ડસ્ટોન શુું છે ?  

A. જળકુત ખડકો  B. વિકુત ખડકો  
C. અસ્ગ્નકુત ખડકો  D. બર્હવતુ ખડકો ( િોલ્કેનીક )  

45. 

The main constituent of fly-ash, is 

A. aluminium oxide B. silica 

C. ferrous oxide D. All of these 

૪૫. 

ફ્લશય એર્નુું મખુ્ય ઘટક કયુું  છે ?  

A. એલ્યવુમવનયમ ઓકસશઇડ B. વસચલકશ 
C. ફેરેસ ઓકસશઇડ D. ઉપર નશ બધશ 

46. 

The rocks formed by gradual deposition, are called 

A. sedimentary rocks B. igneous rocks 

C. metamorphic rocks D. none of these. 

૪૬. 

ધીમે ધીમે વિઘટનથી  િશરશ રચતશ ખડકો શુું કહિેશમશું આિે છે ?  

A. જળકુત ખડકો B. અસ્ગ્નકુત ખડકો  
C. વિકુત ખડકો D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ.  

47. 

A badly mixed cement concrete results in 

A. segregation B. bleeding 

C. honey combing D. none to these. 

૪૭. 

એક અયોગ્ય રીતે વમશ્ર વસમેન્ટ કોંર્ક્રટ પર્રણશમ શુું આિે ?  

A. વિઘટન B. બ્લીડીંગ  

C. હની કોમ્બીગ D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ.  

48. 

Inner part of a timber log surrounding the pitch, is called 

A. sapwood B. cambium layer 

C. heart wood D. none to these. 

૪૮. 

લશકડશનશ લોગની આસપશસનશ અંદર સ્તરો અક્રીય શુું કહિેશમશું આિે છે ?  

A. સેપ વડુ B. કેમ્બીયમ લેયર 

C. હશડા વડુ D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ.  

49. 

Turpentine oil is used in paints as 

A. thinner B. vehicle 

C. base D. Drier. 

૪૯. 

ટપેન્ટશઇન ઓઇલ પેઇન્ટ તરીકે ર્શ મશટે  ઉપયોગ થશય છે ?  

A. થીનર  B. વ્હીકલ  

C. બેઈઝ  D. ડ્રશયર  

50. 

The hardest rock is 

A. marble B. diamond 

C. talc D. Quartz. 

૫૦. 

ખબૂ સખત ખડક ક્યો છે ?  

A. મશરબલ B. ડશયમુંડ 

C. ટેલ્ક D. કિશર્ટાઝ 

51. 

The timber having maximum resistance against white ants, is obtained from 

A. chil B. shisham 

C. sal D. teak 
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૫૧. 

લશકડશનશ ઉધય સશમે મહત્તમ પ્રવતકશર આપિશનો ગણુઘમા રે્મશુંથી મેળિિશમશું આિે છે ?  

A. ચીલ B. સીસમ 

C. સશલ D. સશગ 

52. 

Knots in timber are 

A. defects caused by crushing fibres B. splits radiating from the centre 

C. speckled strains D. signs of branches cut off 

૫૨ 

લશકડશ મશું જોિશ મળતી ગશુંઠ એ ... 

A. ફશઇબરનશ ક્રસ થિશથી થતી  અસર  B. કેંદ્રમશુંથી સ્પીલ્ટસનુું રેડીએસન થવુું  
C. સ્પેકટ તશણ  D. ર્શખશઓ કશપતશ દેખશતશ ચચહનો. 

53. 

Lime concrete is generally used for 

A. wall foundations B. flooring at ground level 

C. both (a) and (b) D. Neither (a) nor (b). 

૫૩. 

લશઈમ કોંર્ક્રટ સશમશન્ય રીતે કયશ િપરશય છે. 

A. ર્દિશલ નશ પશયશમશું  B. જમીન સ્તર પર ફલોર્રિંગ કરિશ. 
C. ઉપરનશ બુંને , એ અને બી  D. બુંને મશુંથી એકય નર્હ. 

54. 

The normal curing period for lime mortar, is: 

A. one day B. 3 days 

C. 7 days D. 14 days 

૫૪. 

ચનુશનશ મોટાર મશટે સશમશન્ય મજબતૂીકરણનશ કેટલશ ર્દિસનો હોય છે ?  

A. ૧ ર્દિસ B. ૩  ર્દિસ 

C. ૭ ર્દિસ D. ૧૪ ર્દિસ  

55. 

Formula for quick lime, is 

A. CaCO3 B. Ca(OH)2 

C. CO3CO2 D. None to these. 

૫૫. 

કિીકલશઇમનુું  રશસશયચણક સિૂ કયુું છે ?  

A. CaCO3 B. Ca(OH)2 

  CO3CO2 D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ. 

56. 

Stones used for ornamental work must be 

A. Soft  B. Hard  

C. Light  D. Heavy  

૫૬. 

સરુ્ોભન કશમ મશટે કેિશ પથ્થર હોિશ જ જોઈએ. 

A. નરમ B. સખત 

C. હલકુું D. ભશરે 

57. 

In paints, the pigment is responsible for 

A. durability B. colour 

C. smoothness D. None of these. 

૫૭. 

પેઇન્ટમશું રુંગદ્રવ્ય સેનશ મશટે જિશબદશર છે ?  

A. ટકશઉપણુું  B. રુંગ 

C. સરળતશ D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ.  

58. 

The size of modular bricks, is 

A. 10 x 10 x 9 cm B. 19 x 9 x 9 cm 

C. 22.5 x 10 x 8.5 cm D. 22.5 x 8.0 x 9 cm. 

૫૮. 

મોડયલુર ઇંટો મશપ કયુું છે ?  

A. 10 x 10 x 9 cm B. 19 x 9 x 9 cm 

C. 22.5 x 10 x 8.5 cm D. 22.5 x 8.0 x 9 cm. 
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59. 

Age of a tree may be ascertained by 

A. radius of its stem B. circumference of its stem 

C. number of branches D. number of annual rings 

૫૯. 

એક વકૃ્ષની ઉંમર સેનશ િશરશ નક્કી કરી ર્કશય છે ?  

A. તેનશ સ્ટેમની વિજયશ  B. તેનશ સ્ટેમની પર્રધ 

C. ર્શખશ નશ નુંબર D. િશવષિક ર્રિંગ્સ સુંખ્યશ  

60. 

The portion of a brick cut to form angles other than right angles in plan, is known as 

A. queen closer B. king closer 

C. closer D. Squint brick. 

૬૦. 

એક ઈંટ રચિશ મશટે જમણી બશજુ કરતશું અન્ય ખણૂશનશ ભશગ કશપી ------, તરીકે ઓળખશય છે 

A. કિીંન કલોઝર  B. કીંગ  કલોઝર 

C. કલોઝર D. સ્કિીંન્ટ ઇંટ  

61. 

PVC  for 

A. plastic very compact B. polythene vinyl chloride 

C. polythene vinyl carbon D. polythene vanadium carbide 

૬૧. 

પીિીસી એટ્લે...... 
A. પ્લશસ્સ્ટક િેરી કોમ્પેકટ B. પોલીથીન વિનશઇલ કલોરશઇડ 

C. પોલીથીન વિનશઇલ કશબાન D. પોલીથીન વિનશઇલ કશબશાઇડ 

62. 

The minimum compressive strength of 1st class bricks should be 

A. 75 kg/cm2 B. 90 kg/cm2 

C. 100 kg/cm2 D. 120 kg/cm2 

૬૨. 

પ્રથમ િગા ઇંટોની લઘતુ્તમ કોમ્પે્રવસિ સ્ટે્રન્થ કેટ્લી હોિી જોઇએ. 

A. 75 kg/cm2 B. 90 kg/cm2 

C. 100 kg/cm2 D. 120 kg/cm2 

63. 

For one cubic metre of brick masonry, number of bricks required, is 

A. 400 B. 425 

C. 500 D. 450 

૬૩. 

એક ઘન મીટર ઈંટ ચણતર મશટે કેટલી ઇંટો જરૂરી છે, 

A. ૪૦૦ B. ૪૨૫ 

C. ૫૦૦ D. ૪૫૦  

64. 

The most durable varnish is 

A. water varnish B. spirit varnish 

C. turpentine varnish D. oil varnish 

૬૪. 

સૌથી ટકશઉ િશવનિર્ કયો  છે.  

A. પશણી િશવનિસ  B. સ્પીરીટ િશવનિસ 

C. ટપેંનટશઇન િશવનિસ D. ઓઇલ િશવનિસ 

65. 

Strength of cement concrete primarily depends upon 

A. quality of water B. quantity of aggregate 

C. quantity of cement D. Water-cement ratio. 

૬૫. 

પ્રશથવમક રીતે વસમેન્ટ કોંર્ક્રટની મજબતૂશઇ રે્નશ પર આધશર રશખે છે.? 

A. પશણીની ગણુિતશ  B. એગ્રીગે્રટ નો જથ્થો  
C. વસમેંટ નો જથ્થો  D. પશણી-વસમેન્ટ રેર્ીયો  

66. 

The term frog means 

A. an apparatus to lift the stone B. a depression on a face of brick 

C. vertical joint in a brick work D. soaking brick in water 
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૬૬. 

ફ્રોગ એટલે....... 
A. એક પથ્થર ઉપશડનશર સશધન  B. ઈંટ સપશટી ઉપર મર્ધયમશું રશખિશમશું આિતો 

ખશડો. 
C. ઈંટ ચણતરકશમમશું ઉભો સશુંધો D. પશણીમશું ઈંટ પલશળીને 

 

67. 

The portion of the brick cut across its width and having its length equal to that of a full 

brick, is known as 

A. closer B. queen closer 

C. king closer D. prince closer 

૬૭. 

ઈંટ તેની પહોળશઈથી કશપતશ મળતો ભશગ જેની સુંપણૂા લુંબશઈ ઈંટ કે સમશન હોય છે, તેને-----------  તરીકે 

ઓળખશય છે.  

A. ક્લોઝર  B. કિીંન ક્લોઝર  

C. કીંગ ક્લોઝર  D. વપ્રિંન્સ ક્લોઝર  

68. 

Seasoning of timber is done for 

A. increasing moisture content B. decreasing moisture content 

C. increasing strength of timber D. None to these. 

૬૮. 

લશકડશ નુું વનજલીકરણની પ્રર્ક્રયશ ર્શ મશટે કરિશમશું આિે છે  

A. ભેજમશિશ િધશરિશ  B. ભેજમશિશ ધટશડિશ  
C. લશકડશની મજબતૂશઇ િધશરિશ. D. ઉપર મશુંથી કોઇ પણ નર્હ.  

69. 

The commonly used raw material in the manufacture of cement, is 

A. slate B. sand stone 

C. lime stone D. Basalt. 

૬૯. 

વસમેન્ટ ઉત્પશદનમશું સશમશન્ય રીતે ઉપયોગમશું લેિશતી  કશચી સશમગ્રી કઈ છે, 

A. સ્લેટ  B. સેન્ડસ્ટોન   

C. લશઇમ સ્ટોન  D. બેલશસ્ટ 

70. 

Second class bricks 

A. are of dark brown colour B. produce a metallic sound when struck 

C. are well burnt D. are under burnt. 

૭૦. 

નીચેનશમશુંથી સેકન્ડ ક્લશસ ઇંટો........... 
A. ડશકા  બ્રશઉન રુંગ છે. B. જ્યશરે અથડશઇ ત્યશરે મેટશચલક અિશજ ઉત્પન્ન થશય 

છે. 

C. સશરી રીતે પકિેલ  છે. D. ઓછી પકિેલ છે. 

 

************** 
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