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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –III  • EXAMINATION – SUMMER 2015 

 
Subject Code: 336001 Date:18-05 -2015      
Subject Name: Highway Material & Testing 
Time: 2:30 pm to 5:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 
Q.1 (a) Explain geological classification of stone. 07 

પ�. ૧ અ પ્થ્થર� � રસ્્ર�  વગ�્ર  સમ વ. ૦૭ 
 (b) Enlist various tests for road aggregate. Explain abrasion test. 07 
 બ ્સ્ત સતટ�નત એગ્વીટનત �રદત �રદત ટ�સટનત નતસ  લવ  ની એએી્ન ટ�સટ 

 સમ વ. 

૦૭ 

    Q.2 (a) How stones are obtained by blasting? 07 
પ�. ૨ અ બ તાસટ્વ �્ર �્થ્ �� ્ ્ર ી્ સી   તસત� આ ી છી? ૦૭ 

 (b) Write short note on explosives used for quarrying of stone. 07 
 બ �્થ્નત લતર�તસ સતટ�  �્ત્ત સસવટ� �દતથા ૉ�્ �ૂ�� ન�ધ  લવ. ૦૭ 
  OR  
 (b) Write short note on bulking of sand. 07 
 બ �્ િ્નત બલ�કવ �્ �ૂ�� ન�ધ  લવ. ૦૭ 
    Q.3 (a) Write short note on slump test for cement concrete. 07 

પ�. ૩ અ િ સીનટ ���કટ સતટ� સ લ� ટ�સટ �્ �ૂ�� ન�ધ  લવ. ૦૭ 
 (b) Write short note on vibrators used for cement concrete work 07 
 બ િ સીનટ ���કટ �તસ સતટ�  �્ત્ત  તઈએીટ ટ �્ �ૂ�� ન�ધ  લવ. ૦૭ 
  OR  

Q.3 (a) Explain briefly Marshall Method of bituminous mix design. 07 
પ�. ૩ અ બ્�રસ્ન સ્ક � ્તઝન સતટ�ન્ સતમા  � ધિ્ �ૂ��સત�  સમ વ. ૦૭ 

 (b) Explain the desirable properties of bituminous mix. 07 
 બ બ્�રસ્ન  િસકનત ા ્ર �રરધસધ  સમ વ. ૦૭ 
    Q.4 (a) Explain in detail manufacturing of ordinary portland cement. 07 

પ�. ૪ અ ઓ �ન્ર �વ�્ટ લ  િ સીનટ સતટ�ન્ ૉ �તદન દ�ક�ત  સમ વ. ૦૭ 
 (b) List out varieties of cement with their uses. 07 
 બ �રદત �રદત દ�ત્નત િ સીનટન્ ી્નત ૉ��વવવ  તથી �તદર બનત વ. ૦૭ 
  OR  

Q.4 (a) Write briefly CBR test with neat sketch. 07 
પ�. ૪ અ સ્વછ આ�િ્  તથી  ્.બ્.આ્. ટ�સટ �ૂ��સત�  સમ વ. ૦૭ 

 (b) Write short note: (1) Water cement ratio (2) Workability of cement 07 
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 બ �ૂ�� ન�ધ  લવ:-(1)  વટ્-િ સીનટ �રરવ્્ (2) િ સીનટન્  ર�ત�ટ્ત ૦૭ 
    

Q.5 (a) Write short note on Softening point test for bitumen. 07 
પ�. ૫ અ બ્�રસ્ન સતટ�નત�  વફટનકવ �વઝનટ ટ�સટ િ મી �ૂ�� ન�ધ  લવ. ૦૭ 

 (b) Differentiate between cutback bitumen and bitumen emulsion. 07 
 બ �ટબી� બ્�રસ્ન  ની બ્�રસ્ન ઝસલ ન  વચીનવ ્સત ્ આ�વ. ૦૭ 
  OR  

Q.5 (a) Explain joints in cement concrete in detail. 07 
પ�. ૫ અ િ સીનટ ��કરટનત  ત�ધતઓ િ વ્ ત્  સમ વ. ૦૭ 

 (b) Differentiate between hand mixing and machine mixing of concrete. 07 
 બ ��કરટ બનત  ત સતટ�ન્  તસગ્ની ીે   ત સતટ�ન્ � ધિ્ઓ- હતથ િસશર 

 ની સમ્ન િસશર  વચીનવ ્સત ્  સમ વ. 

૦૭ 
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