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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – SUMMER- 2017 

 

Subject Code: 3350602 Date: 04-05-2017    

Subject Name: Concrete Technology 

Time: 02.30 PM TO 05.00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Enlist various types of cement.  

 ૧. જુદ  જુદ  પ્રક રની સસમેન્ટન  ન મ જણ વો.  

 2. Differentiate between setting and hardening of cement.  

 ૨. સસમેન્ટ જામવ નો અને કઠિન થવ નો ભેદ સમજાવો.  

 3. Define admixtures. Give four examples of admixtures.  

 ૩. સસમશ્રણની વ્ય ખ્ય  આપી સસમશ્રણન ચ ર ઉદ હરણ આપો.  

 4. Enlist different methods of curing of concrete.  

 ૪. ક્યોઠરિંગની જુદી જુદી રીતોન  ન મ લખો.  

 5. Write importance of compaction of fresh concrete.   

 ૫. કોંઠિટન  દ બનની અગત્યત  જણ વો.  

 6. Enlist different tests of hardened concrete.  

 ૬. સખત કોંઠિટ પર કરવ મ  આવત  પઠરક્ષણોન  ન મ જણ વો.  

 7. Indicate size of cubes for compressive strength of cement and concrete.  

 ૭. સસમેન્ટ અને કોંઠિટન  દ બ સ મર્થયય મ ટેન  નમનુ ન  મ પ જણ વો.  

 8. Enlist materials used for the repairing of cracks in concrete.  

 ૮. કોંઠિટની સતર ડોની મર મત મ ટે વપર ત  મ લસ મ નની ય દી આપો.  

 9. Enlist different journals available in the field of concrete technology.  

 ૯. કોંઠિટ ટેક્નોલોજીન  કે્ષત્રમ  ઉપલબ્ધ સ મસયકોન  ન મ જણ વો.  

 10. Write any four names of special concrete.  

 ૧૦. ચ ર સ્પેસશયલ કોંઠિટન  ન મ લખો.  

    
Q.2 (a) Explain compressive strength test of cement. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સસમેન્ટન  દ બ સ મર્થયય ટેસ્ટન ુવણયન કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain soundness test of cement. 03 

 (અ) સસમેન્ટન  સ ઉન્ડનેસ ટેસ્ટન ુવણયન કરો. ૦૩ 

 (b) Explain abrasion value test of aggregate. 03 
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 (બ) એગ્રીગેટન  એબે્રસન ટેસ્ટન ુવણયન કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Differentiate between gap grading and normal grading. 03 

 (બ) ગેપ ગ્રેઠડિંગ અને સ મ ન્ય ગ્રેઠડિંગ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો. ૦૩ 

 (c) Explain alkali aggregate reaction. 04 

 (ક) આલ્કલી એગ્રીગેટ ઠરએક્શન સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain bulking of sand. 04 

 (ક) બલ્કીંગ ઓફ સેન્ડ સવષે ટકૂનોંધ લખો. ૦૪ 

 (d) Write purpose of using admixtures. 04 

 (ડ) સસમશ્રણો વ પરવ ન  હતેઓુ જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write adverse effects of using admixtures in excess amount. 04 

 (ડ) વધ ુપડત  સસમશ્રણો વ પરવ ન  ગેરફ યદ ઓ જણ વો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Define workability and list methods of measuring workability. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વકેબબલીટીની વ્ય ખ્ય  આપી વકેબબલીટી મ પવ ની પધ્ધતીઓન  ન મ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Give classification of aggregate based on surface texture. 03 

 (અ) ટેક્ષચરન  આધ રે એગ્રીગેટન ુવગીકર ણ કરો. ૦૩ 

 (b) Enlist methods of transporting concrete and explain any one method. 03 

 (બ) કોંઠિટન  હરેફેરની રીતોની ય દી બન વી કોઇપણ એક રીતન ુવણયન કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain true slump, shear slump and collapse slump with fig. 03 

    (બ) આક્રુસત દોરી સ ચો સ્લમ્પ, સશઅર સ્લમ્પ અને કોલેપ્સ સ્લમ્પ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain flakiness and elongation index. 04 

 (ક) ફ્લેકીનેસ અને ઇલોંગેશન ઇન્ડેક્ષ સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain segregation and bleeding of concrete. 04 

 (ક) કોંઠિટ્ન ુસવયોજન અને સન:શ્રવણ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Enlist factors affecting strength of concrete and explain any one. 04 

 (ડ) કોંઠિટ્ન  સમર્થયયને અસર  કરત  પઠરબળો જણ વી કોઇપણ એક સવષે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Define creep and explain factors affecting creep. 04 

 (ડ) સરકરણને અસરકરત  પઠરબળો લખો અને સમજાવો.      ૦૪ 

    
Q.4 (a) Write short note on fibre reinforced concrete. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ફ ઇબર રેઇનફોસ્ડય કોન્ક્ન્િટ સવષે નોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain plum concrete. 03 

 (અ) પ્લમ કોંઠિટ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain factors affecting durability of concrete. 04 

 (બ) કોંઠિટન  ટક ઉપણ ને અસરકરત  પઠરબળો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  
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 (b) Explain quality control of concrete. 04 

 (બ) કોંઠિટ્નો ગણુવત્ત  સનયાંત્રણ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Design a concrete mix for minimum compressive strength of 25 N/mm2 with 

the following data: 

1. Maximum size of aggregate = 20mm 

2. W/C ratio from graph = 0.52 

3. Maximum W/C ratio for durability = 0.45 

4. Quantity of water per cubic meter of concrete = 176 Liter 

5. Percentage of sand in total aggregate = 35 % 

6. Entrapped air = 2 % 

7. Specific gravity of cement, sand & C.A. = 3.15, 2.62 & 2.71 

07 

 (ક) ૨૫ ન્ય.ુ/મીમી2 ન  દ બ સ મર્થયય મ ટે નીચેની મ ઠહતી પરથી કોંઠિટ મીક્ષની 
ઠડઝ ઇન કરો: 

1. એગ્રીગેટન ુમહત્તમ કદ = ૨૦ મીમી 
2. આલેખ પરથી W/C ratio = ૦.૫૨ 

3. ટક ઉપણ  મ ટે મહત્તમ W/C ratio = ૦.૪૫ 

4. ઘન મીટર કોંઠિટ મ ટે પ ણીન ુપ્રમ ણ = ૧૭૬ લીટર 

5. એગ્રીગેટન  કુલ કદમ  રેતીની ટક વ રી = ૩૫ % 

6. એનટે્રપ્ડ એર = ૨ % 

7. સસમેન્ટ, રેતી અને કપચીની સ્પે. ગે્રવીટી = ૩.૧૫, ૨.૬૨ અને ૨.૭૧ 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain rebound hammer test. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રીબ ઉન્ડ હમેર ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain importance of ready mix concrete. 04 

 (બ) રેડી સમક્ષ કોંઠિટન ુમહત્વ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain preventive measures for corrosion of reinforcement in concrete. 03 

 (ક) કોંઠિટમ  સબળય ન  ખવ ણ અટક વવ ન  ઉપ યો સચૂવો. ૦૩ 

 (d) Explain hydration of cement. 03 

 (ડ) સસમેન્ટન ુહ ઇડ્રેશન સમજાવો. ૦૩ 

 

************ 

 


