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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – WINTER- 2016 

 

Subject Code: 3352901 Date: 18- 11- 2016      

Subject Name: MAN MADE FIBRE TECHNOLOGY 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define:   (1) Monomer       (2) Polymer  

 ૧. મોનોમર અને પોલીમર પદની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Which raw material is used in production of Nylon 6 fibre.  

 ૨. ન ઇલોન-૬ ફ ઇબર ન  ઉત્પ દન મ ટે ક્ય ુરો મટીરીયલ ઉપયોગ મ  લેવ ય 
છે?  

 

 3. What is spinneret?  

 ૩. સ્પીનરેટ શ ુછે?   

 4. Define the term ” Tow” and “ Filament”  

 ૪. ટો અને ફફલ મેન્ટ પદની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 5. Write the properties and application of Silicon carbide fibre.  

 ૫. સીલીકોન ક રબ ઇડ ફ ઇબર ન  ગણુધમો અને ઉપયોગો જણ વો.  

 6. What is the function of spin block section?  

 ૬. સ્પીન બ્લોક સેક્શન ન ુક યય જણ વો.  

 7. Write drawbacks of synthetic fibres.  

 ૭. સસન્થેટીક ફ ઇબર ની ત્રટુીઓ લખો.  

 8. Give any TWO criteria for fibre forming polymer.  

 ૮. ફ ઇબર બન વવ  મ ટે પોલીમર ન  કોઇપણ બે ગણુધમો જણ વો.  

 9. State the function of Spin finish?  

 ૯. સ્પીન ફીનીશ ન ુક યય જણ વો.  

 10. List the names of different typpes of polymer.  

 ૧૦. જુદ  જુદ  પ્રક રન  પોલીમરન  ન મની ય દી બન વો.  

    
Q.2 (a) Differentiate between synthetic and regenerated fibres. 07 

પ્રશ્ન. ર (અ) સીન્થેટીક અને રીજેનરેટડ ફ ઇબર ને સરખ વો.  ૦૭ 

  OR  

 (a) Explain any ONE cutting method of Tow to Top conversion. 07 

 (અ) ટો ટુ ટોપ ક્ન્વરઝન ની કોઇપણ એક પધ્ધસત સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain with neat sketch Melt spinning. 07 
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 (બ) સ્વચ્છ આક્રુસત દોરી મેલ્ટ સ્પીનીંગ પ્રફિય  સમજાવો. ૦૭ 

  OR  

 (b) Explain the factors affecting the Spin finish. 07 

 (બ) સ્પીન ફીનીશ ને અસર કરત  પફરબળો સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.3 (a) Explain with neat sektch manufacturing process of nylon 6 fibre.  14 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સ્વચ્છ આક્રુસત સ થે ન યલોન-6 ફ ઇબરની ઉત્પ દન પ્રફિય  સમજાવો. ૧૪  
  OR  

 (a) Explain with neat sketch manufacturing process of polyester fibre. 14 

 (અ) સ્વચ્છ આક્રુસત સ થે પોલલએસ્ટર ફ ઇબરની ઉત્પ દન પ્રફિય  સમજાવો. ૧૪ 

  OR  

    
Q.4 (a) Give the comparison between Melt, Wet & Dry spinning process. 07 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) મેલ્ટ, વેટ અને ડ્ર ય સ્પીનીંગ ની સરખ મણી કરો. ૦૭ 

  OR  

 (a) Write a short note on: (1) Carbon fibre      (2) Flame retardant polyester 07 

 (અ)  ટુાંક્નોંધ લખો: (૧) ક બયન ફ ઇબર    (૨) ફ્લેમ રીટ ડેડ પોલીયેસ્ટર  ૦૭ 

 (b) Write a shortnote on “Extruder”. 07 

 (બ) એક્ષટ્રુડર પર ટુાંક્નોંધ લખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain any one method of spin finish. 07 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્પીન ફીનીશ ની કોઇપણ એક પધ્ધસત સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain H4S spinning process. 07 

 (બ) H4S સ્પીનીંગ પ્રોસેસ સમજાવો. ૦૭ 

 

************ 


