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Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Define following terms:  (1) Monomer    (2) Polymer ૧૪ 
 ૧. “મોનોમર” અને “પોલીમર” પદની વ્યાખ્યા આપો.   

 2. Define Any one type of Polymerisation process.  

 ૨. કોઇ પણ એક પોલીમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા ની વ્યાખ્યા લખો.   

 3. Write Any two criteria for fibre forming polymer.  

 ૩. ફાઇબર બનાવવા માટે પોલીમરના કોઇ પણ બે ગણુધમો  જણાવો.   

 4. What is the function of Spin finish?  

 ૪. સ્પીન ફીનીશ ન ુકાયય જણાવો.   

 5. Write in short about “Spinneret”.  

 ૫. સ્પીનરેટ વવશે ટુાંકમા લખો.   

 6. What is the function of Manifold?  

 ૬. મેનીફોલ્ડ ન ુકાયય જણાવો.   

 7. Which raw material is used to produce Viscose rayon fibre?  

 ૭. વવસકોસ રેયોન ફાઈબર ના ઉત્પાદન માટે કય ુરો-મટીરીયલ ઉપયોગમા 
લેવાય છે?  

 

 8. Write in brief unique properties of synthetic fibre.  

 ૮. સીન્થેટીક ફાઇબરની અજોડ લાક્ષણણકતાઓ જણાવો.  

 9. Explain in short about DMT.  

 ૯. DMT વવશે ટ ાંકમા સમજાવો.  

 10. List the names of High performance fibres.  

 ૧૦. High performance fibre ની યાદી આપો.  

   

 

 

 

 
Q.2 (a) Compare Melt, Wet and Dry Spinning 07 

પ્રશ્ન. ર (અ) મેલ્ટ, વેટ અને ડ્રાઇ સ્પીનીંગ પ્રોસેસ વચ્ચેની સરખામણી લખો.  
 

૦૭ 

  OR  



 (a) Write a Short note on Carbon fibre. 07 

 (અ) કાબયન  ફાઈબર પર ટુકનોંધ  લખો.  
 

૦૭ 

 (b) Classify Man made fibre. 07 

 (બ) મેન મેડ ફાઇબર ન ુવગીકરણ કરો. ૦૭ 

  OR  

 (b) Write a Short note on Extruder. 07 

 (બ) એક્ષટ્રુડર પર ટુકનોંધ લખો  
 

૦૭ 

Q.3 (a) Explain with neat diagram manufacturing process of Nylon 6 fibre. 10 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સ્વચ્છ આકૃવતની મદદથી નાઇલોન ૬ ફાઈબરની ઉત્પાદન પ્રિીયા સમજાવો.  
 

૧૦ 

  OR  

 (a) Explain with neat diagram manufacturing process of Polyester fibre. 10 

 (અ) સ્વચ્છ આકૃવતની મદદથી પોલીએસ્ટર ફાઈબરની ઉત્પાદન પ્રિીયા સમજાવો.  
 

૧૦ 

 (b) What are the factors affecting Spin finish. 04 

 (બ) સ્પીન ફીનીશ ને અસર કરતા પરીબરો ક્યા છે?  ૦૪ 

  OR  

 (b) Write a short note on Flame retardant Polyester. 04 

 (બ) ફ્લેમ રીટારડેટ પોલીએસ્ટર પર ટુકનોંધ લખો.  ૦૪ 

Q.4 (a) Explain Any one method of Tow to Top conversion. 07 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ટો ટુ ટોપ રૂપાાંતરની કોઈ પણ એક કટીંગ પધ્ધવત સમજાવો.  
 

૦૭ 

  OR  
 (a) Write a short note on Glass fire. 07 

 (અ) ગ્લાસ ફાઇબર પર ટુકનોંધ લખો. ૦૭ 

 (b) Explain Any one method of Spin finish. 07 

 (બ) સ્પીન ફીનીશ ની કોઈ પણ એક પધ્ધવત સમજાવો.  
 

૦૭ 

Q.5 (a) Explain with neat sketch Melt spinning process. 07 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્વચ્છ આકૃવત દોરીને મેલ્ટ સ્પીનીંગ પ્રોસેસ સમજાવો.  
 

૦૭ 

 (b) Explain with neat sketch FDY spinning process. 07 

 (બ) સ્વચ્છ આકૃવત દોરીને FDY સ્પીનીંગ પ્રોસેસ સમજાવો.  
 

૦૭ 

 

************ 

 


