
1/3 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–V• EXAMINATION – SUMMER-2017 

 

Subject Code: 3352101 Date: 2-05-2017 

Subject Name: STEEL MAKING 

Time: 2.30 TO 5.00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten.દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Give formula for Basicity ratioand write minimum ratio of it in steel making?   

 ૧. ભસ્મમક્ત ગણુોત્તરમ ટેસતૂ્રઆપો અનેમટીલનનમ ાણમ ટેનો લઘતુ્તમગણુોત્તરલખો.  

 2. Classify steel making processes.  

 ૨. મટીલ બન વવ ની પ્રક્રિય નુાં વર્ગીકરણ કરો.  

 3. Write the function of oxygen lance in L. D. convertor.  

 ૩. L. D. કનવટારમ  ઓસ્ક્સજન લ ન્સન ુક યા લખો.  

 4. Write any four acidic refractorynames with chemical formula.  

 ૪. કોઇપણ ચ ર એસીડીક ક્રરફરેકટરીન  ન મ ર સ યણણક સતૂ્ર સ થે લખો.   

 5. Discuss blister steel in short.  

 ૫. બ્લલમટર મટીલ ટૂાંકમ ાં સમજાવો.  

 6. Why degassing is required in steel making process?   

 ૬. મટીલ બન વવ ની પ્રક્રિય મ ાં ડીરે્ગસીંર્ગ શ  મ ટે કરવ મ ાં આવે છે.  

 7. Define DRI and cementation.  

 ૭. DRI અને નસમેંટેશનને વ્ય ખ્ય નયત કરો.  

 8. Give the name of steel which is free of (a) pipe defect and (b) blow holes.  

 ૮. (અ) પ ઇપની ખ મી અન ે(બ) લલો હોલ્સ વર્ગરન  મટીલન  ન મ લખો.  

 9. Write the final percentage of carbon, silicon, manganese and phosphorus after 

steel refining.   
 

 ૯. મટીલ રીફ ઇનીંર્ગ પછીન  ક બાન, સીલીકોન, મેન્ર્ગેનનઝ અને ફોમફરસ ન  છેલ્લ  
ટક  લખો.  

 

 10. Write the full form of AISI, SAE, DIN and EN.  

 ૧૦. AISI, SAE, DIN અને EN ન  પરુ  ન મ લખો.  

    
Q.2 (a) Differentiate acidic and basic steel makingprocess. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) એનસડીક અને બેઝીક મટીલ બન વવ ની પ્રક્રિય નો તફ વત લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Give the difference between crucible and cementation processes. 03 

 (અ) ક્રુસીબલ અને સીમેન્ટેસન પ્રક્રિય નો તફ વત લખો. ૦૩ 

 (b) Depicts the principle of steel making via blast furnace route. 03 
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 (બ) લલ મટ ફરનેસ મ ર્ગા દ્વ ર  મટીલ નનમ ાણનો નસધ્ ાંત દશ ાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain double slag practice. 03 

 (બ) ડબલ મલેર્ગ પ્રેક્રકટસ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Draw and explain flow chart showing route of steel making using HM, DRI 

and scrap as charge. 
04 

 (ક) HM, DRI અને મિેપ નો ચ ર્જ તરીકે ઉપયોર્ગ કરીને મટીલ નનમ ાણનો ફ્લોચ ટા  
દોરો અને સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Write construction of electric arc furnace with neat sketch. 04 

 (ક) ઇલેકક્રિક આકા ફરનેસનુાં બા્ં  રણ મવચ્છ આકૃનત દોરી લખો. ૦૪ 

 (d) Discuss crucible furnaceprocess with neat sketch. 04 

 (ડ) ક્રુસીબલ ફરનેશ પ્રક્રિય  મવચ્છ આકૃનત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain working of Kaldo process with neat sketch. 04 

 (ડ) ક લ્ડો પ્રક્રિય નુાં ક યા મવચ્છ આકૃનત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain slag-metal and gas-metal reaction occurring in refining practice of 

steel. 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મટીલની રીફ ઇનીંર્ગ પ્રક્રિય મ ાં થતી મલરે્ગ-મેટલ અને ર્ગેસ-મેટલની રીએક્શન 
સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) What is reduction? Write chemical reaction occurred in reduction of steel 

making. 
03 

 (અ) રીડક્શન એટલે શુાં? મટીલની બન વટમ ાં થત રીડક્શનન  કેનમકલ સતૂ્ર લખો. ૦૩ 

 (b) Compare open hearth furnace with electric arc furnace. 03 

 (બ) ઓપન હથા ફરનેશની ઇલેકક્રિક આકા ફરનેશ સ થે સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Discuss refining stage in arc furnace heat. 03 

 (બ) આકા ફરનેશની હીટમ ાં રીફ ઇનીંર્ગ મટેજની ચચ ા કરો.  ૦૩ 

 (c) What is metal mixer? Explain it in brief. 04 

 (ક) મેટલ નમક્સર એટલે શુાં? તેને સાંણિપ્તમ  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write construction and working of Basic Bessemer process. 04 

 (ક) બેણઝક બેનસમર પ્રક્રિય નુાં બ ા્ં ક મ અને ક યા લખો.  ૦૪ 

 (d) List ingot defects with their causes and remedies.  04 

 (ડ) ઇનર્ગોટમ ાં થતીખ મીઓકઇછેતેલખીતેશેન થીથ યઅનેતેને કેવીરીતેદૂર કરી 
શક યતેજણ વો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain R-H degassing process. 04 

 (ડ) R-H ડીર્ગેસીંર્ગ પ્રક્રિય  સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Discuss flash-slag practice of open hearth furnace. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ઓપન ફથા ફરનેશની ફ્લેશ-મલેર્ગ પ્રેક્રકટસની ચચ ા કરો.   ૦૩ 

  OR  
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 (a) Write merits and limitations of open hearth furnace. 03 

 (અ) ઓપન ફથા ફરનેશન  ફ યદ  અને મય ાદ  લખો. ૦૩ 

 (b) Write the effect of Cr, Si, Co and Ni on steel as alloying element  04 

 (બ) મટીલ ઉપર Cr, Si, Co અને Ni ની એલોઇંર્ગ તત્વ તરીકેની અસર લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain the steps taken for energy conservation in steel plant. 04 

 (બ) મટીલ પ્લ ન્ટમ ાં એનજી ક્ન્સરવેશન ન  પર્ગલ  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Why sulphur control is important? Discuss desulphurising in secondary steel 

making.   
07 

 (ક) સલ્ફર નનયાંત્રણ કરવ નુાં મહત્વ કેમ છે? સેકન્ડરી મટીલની બન વટમ  
ક્રડમલફયરુ ઇસીંર્ગની ચચ ા કરો.     

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write construction and working of L. D. process.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) L. D. પ્રક્રિય નુાં બ ા્ં ક મ અને ક યા લખો. ૦૪ 

 (b) Describe principle and working of open hearth furnace with neat diagram. 04 

 (બ) ઓપન ફથા ફરનેશનો નસધ્ ાંત અને ક યાન ુાંમવચ્છ આકૃનત દોરી વણાન કરો. ૦૪ 

 (c) Draw vertical type continuous casting machine. 03 

 (ક) ઊભ  પ્રક રન ુકન્ટીન્યઅુસ  ક સમટિંર્ગ મશીન દોરો. ૦૩ 

 (d) Write short note on killed steel. 03 

 (ડ) કીલ્ડ મટીલ ઉપર ટૂાંકનોં્ લખો. ૦૩ 

 

************ 


