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Seat No.: ________                                                            Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI 

EXAMINATION – SUMMER 2015 
 

Subject Code: 3360605 Date:14-05-2015      
Subject Name: Maintenance and Rehabilitation of Structures 
Time: 10:30am to 1:00pm       Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Discuss structural crack and non structural crack in RCC structure.  
 ૧. RCC સ્ટ્રમા સ્ટ્ર્ ર્ક તથા નોન-સ્ટ્ર્ ર્ક કવશ� સમવવો.    

 2. Explain Expansive cement in brief.  
 ૨. એટસપાાસીવ કસમ�ાે કવશ� શંેટમા સમવવો.   

 3. What is building maintenance?  
 ૩. �બલ્ડ� મ�ઇા રેનાસ એે �્ લ?ે   

 4. What is special repair of building?  
 ૪. �બલ્ડ� મા રે સપ�કશિ્ ર પ�ર એે �્ લ?ે    

 5. List the methods of underpinning for foundation work.  
 ૫. ફાઉા ર્શન મા રે અા્રપીનડ�ની ર તો વણણવો.   

 6. List out types of polymer concrete.  
 ૬. પો્ીમર કોા્ ે ના નકારો વણણવો.   

 7. What is durability of concrete?  
 ૭. કોા્ ે � ેેકાઉપ� ેએે �્ લ?ે   

 8. Write advantages of super plasticizers.  
 ૮. �પેર પ્ાસે સાઇાર ના ફાિદા ્ ો.   

 9. Give name of accelerators used in concrete and its merits also.  
 ૯. કોા્ ેમા ંઉમ�રવામા આવતા Accelerators ના નામ આપો અન� ત�ના ફાિદા 

જણાવો.   

 

 10. Write types of paints used for plastered walls.  
 ૧૦. પ્ાસેર કરર્ી દ વા્ોના પ�ઇાેડ� મા રે વપરાતા પ�ઇાેસ ના નકાર જણાવો.   

    Q.2 (a) Define Repair, Restoration and Retrofitting 03 
પ�. ર (અ) વિાાિા આપો.  ર પ�ર, ર સેોરરશન અન� ર ્ોફ ેડ�. ૦૩ 

  OR  
 (a) Write down steps of epoxy injection grouting for cracks repair in concrete.  03 
 (અ) એપોકી ઇાઇટશન ્ાઉેડ� વ ર્ કોા્ ે કતરા્ર ર પ�ર કરવાના સ રેપ જણાવો.  ૦૩ 
 (b) Write causes of rainwater leakage from terrace. 03 
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 (બ) ધાબામાથંી રરઇનવોેર ્ીકરજ થવાના કારણો જણાવો.   ૦૩ 
  OR  
 (b) List out various non destructive tests for assessment of strength of concrete. 03 
 (બ) કોા્ ેની સ ર્ાથ પરરકણ મા રે કવકવધ નોન ્ સ્ટેવ રેસે વણણવો.   ૦૩ 
 (c) Explain Preventive maintenance of building. 04 
 (ક) મકાન મા રે નીવ�ાે વ મ�ઇા રેનાસ સમવવો.   ૦૪ 
  OR  
 (c) Write short note on Efflorescence in walls. 04 
 (ક) દ વા્ોમા ંકારનસપન કવશ� નવધ ્ ો. ૦૪ 
 (d) List the use of Silicone paint.  04 
 (્) કસ�્કોન પ�ઇાે નો ઉપિો� જણાવો.  ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain Rebound hammer test. 04 
 (્) ર બાઉા્  રમર રેસે સમવવો. ૦૪ 
    Q.3 (a) How can sulphate attack controlled in concrete? 03 

પ�. 3 (અ) કોા્ ેમા ંસલફરે એ રેક કઇ ર ત� રોક  શકાિ?  ૦૩ 
  OR  
 (a) Explain manual demolition of building. 03 
 (અ) �બલ્ડ� મા રે મ�ાનઅે્ ર્મો્ીશનની ર ત સમવવો. ૦૩ 
 (b) Discuss materials used for repair of cracks.  03 
 (બ) કતરા્ોની મરામત મા રે વપરાતા મે ર િલસ કવશ� જણાવો.  ૦૩ 
  OR  
 (b) List out the factors affecting permeability of concrete. 03 
 (બ) કોા્ ેની પાર�ાિતા પર અસર કરતા પરરબપો ્ ો. ૦૩ 
   (c) Write the causes of Distress in structures. 04 
 (ક) સ્ટ્રન� �કેશાન થવાના કારણો જણાવો.  ૦૪ 
  OR  
 (c) Write the application of Ultra sonic pulse velocity test. 04 
 (ક) અલ્ાસોનીક પલસ વ�્ોસીે  રેસેડ�ની એપ્ીકરશન જણાવો.  ૦૪ 
 (d) Short note on Alkali aggregate reaction 04 
 (્) આલક્ી એ્ી��ે કવશ� શંેક નવધ ્ ો.  ૦૪ 
  OR  
 (d) Describe the causes of corrosion in reinforcement. 04 
 (્) રરઇનફોસણમ�ાે મા કાે ્ા�વાના કારણો જણાવો.  ૦૪ 
    Q.4 (a) Explain purpose of maintenance of structure. 03 

પ�. ૪ (અ) સ્ટ્ર ના મ�ઇા રેનાસ મા રેના  ર�ાે સમવવો.  ૦૩ 
  OR  
 (a) List the factors affecting selection of demolition method. 03 
 (અ) ર્મો્ીશનની ર તની પસદં�ીન� અસર કરતા પરરબપો ્ ો.  ૦૩ 
 (b) Explain Ferro cement. 04 
 (બ) ફરરો કસમ�ાે કવશ� સમવવો. ૦૪ 
  OR  
 (b) Explain Aerated concrete. 04 
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 (બ) એરર રે્ કોા્ ે કવશ� સમવવો. ૦૪ 
 (c) What is jacketing? Explain procedure for column jacketing. 07 
 (ક) ઇકરેડ� એે �્ લ?ે કો્મ ઇકરેડ�ની પધધકત સમવવો.  ૦૭ 
    Q.5 (a) Describe various techniques of demolition of framed structure. 04 

પ�. ૫ (અ) ફરમ સ્ટ્ર ના ર્મો્ીશન મા રે વપરાતી કવકવધ રેકકનટસ વણણવો.   ૦૪ 
 (b) Explain the precautions to be taken during demolition of structure 04 
 (બ) સ્ટ્ર ના ર્મો્ીશન દરકમિાન �્વામા આવતી કાપ� સમવવો. ૦૪ 
 (c) What is grouting? List the materials used for grouting. 03 
 (ક) ્ાઉેડ� એે �્ લ?ે ્ાઉેડ� મા રે વપરાતા મા્સામ્ી ની િાદ  ્ ો.  ૦૩ 
 (d) List out the principle causes of cracks in building. 03 
 (્) મકાનોમા ંકતરા્ો પ્વાના �ાેિ કારણો જણાવો.  ૦૩ 
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