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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI • EXAMINATION – SUMMER 2015 
 

Subject Code: 2366003 Date:06-05-2015      
Subject Name: P.D &E 
Time: 10:30am to 1:00pm       Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 
Q.1 (a) Give difference between flexible pavement & rigid pavement. 07 

. ૧ અ ન ય ફરસબધંી અને દ્રઢ ફરસબધંી વ ચેનો તફાવત સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain how climatic variation affects pavement design and performance. 07 
 બ ફરસબધંીની િડઝાઇન અને કાયર્ને આબોહવાનો ફેરફાર કઇ રીતે અસર કરે છે તે 

સમજાવો. 
૦૭ 

Q.2 (a) Write short note on equivalent single wheel load (ESWL). 07 

. ૨ અ ઇક્વીવેલ ટ િસંગલ હીલ લોડ (ESWL) ઊપર ટંુક ન ધ લખો. ૦૭ 

 (b) Discuss the effects of repeated applications of loads on pavements. 07 
 બ ફરસબધંી ઉપર ભારને પનુરાવિતર્ત રીતે લગાડવાથી  થતી અસરોની ચચાર્ 

કરો. 
૦૭ 

  OR  
 (b) Explain group index method of pavement design. What are the limitations of 

this method? 
07 

 બ ફરસબધંીની િડઝાઇન માટેની પુ-ઇંડેક્ષ પ ધિત સમજાવો. આ પ ધિતની 
મયાર્દાઓ કઇ-કઇ છે ? 

૦૭ 

Q.3 (a) Explain warping stress & frictional stress. 07 

. ૩ અ મરોડ પ્રિતબળ અને ઘષર્ણ પ્રિતબળ િવશે સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Find the spacing between contraction joints for a 3.5m slab width having a 
thickness of 20cm for plain concrete slab. The maximum  tensile stress values 
in concrete 0.8 kg/cm2, coefficient of friction is 1.5.Take unit weight of 
cement concrete, W=2400kg/m3. 

07 

 બ ૩.  m પહોળાઇ અને 2 cm  જાડાઇ ધરાવતા લેઇન ક ક્રીટ લેબ માટે સકંોચન 
સાધંા વ ચેન ુઅંતર શોધો. ક ક્રીટ માટે મહતમ તણાવ પ્રિતબળ 0.8 kg/cm2 
,ઘષર્ણાકં 1.5 તથા િસમે ટ ક ક્રીટ માટે એકમ વજન 2400 kg/m3 છે. 

૦૭ 

  OR  
Q.3 (a) Write short note on burmister’s method. 07 

. ૩ અ બિમર્ ટર પ ધિત ઉપર ટંુક ન ધ લખો. ૦૭ 

 (b) Explain briefly McLeod method. 07 
 બ મેક્લીયોડ પ ધિત ટંુકમા સમજાવો. ૦૭ 

Q.4 (a) Explain the design considerations for spacing for expansion joints. 07 
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. ૪ અ િવ તરણ સાધંાઓ વ ચેના અંતર માટેના િડઝાઇન માટેના મુ ાઓ સમજાવો ૦૭ 

 (b) Briefly outline the IRC recommendations for determining the thickness of 
cement concrete pavement. 

07 

 બ િસમે ટ ક ક્રીટની ફરસબધંીની જાડાઇ શોધવા માટેની I.R.C. ની ભલામાણોની 
ટંુકમા રુપરેખા સમજાવો. 

૦૭ 

  OR  
Q.4 (a) Write short note on C.B.R test. 07 

. ૪ અ C.B.R પ ધિત ઉપર ટંુક ન ધ લખો. ૦૭ 

 (b) Calculate the stresses at interior regions of a cement concrete pavement using 
Westerguard’s stress equations. Use the following data: 
 
Wheel load, P = 5100 Kg. 
Modulus of elasticity of cement concrete, E = 3.0*105 Kg/cm2 
Pavement thickness, h = 18 cm 
Poisson’s ratio of concrete, μ = 0.15 
Modulus of sub grade reaction, K = 6.0kg/cm2 
Radius of contact area, a = 15cm

07 

 બ વે ટરગાડનૅા પ્રતીબળ સમીકરણ નો ઉપયોગ કરીને આતરંીક પ્રદેશ પર ઉ પન 

થતા પ્રતીબળોની ગણત્રી કરો.. 

નીચેની િવગતો નો ઉપયોગ કરો. 

હીલ.ભાર  

મોડયલુસ ઓફ ઇલા ટીિસિટ   

ફરસબધંીની જાડાઇ h = 18 cm 

કોક્રીટનો પોઇજન રેિશયો   

મોડયલુસ ઓફ સબગે્રડ રીએકશન K = 6.0kg/cm2  

ક ટેકટ એરીયા ની ત્રીજયા , a = 15cm. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain the California resistance value method of flexible pavement design. 07 

. ૫ અ ન ય ફરસબધંી િડઝાઈન માટે કેલીફોિનર્યા રેિસ ટંશ વે ય ુપ ધિત સમજાવો. 07 

 (b) Briefly explain the flexible pavement design method using triaxial test results. ૦૭ 

 બ િત્રઅક્ષીય ટે ટ પિરણામનો ઉપયોગ કરી ન ય ફરસબધંીની િડઝાઈન પ ધિત 
ટંુકમા સમજાવો. 

07 

  OR  
Q.5 (a) Explain the function of dowel bars in rigid pavement. 07 

. ૫ અ દ્રઢ ફરસબધંીમા ડોવેલ સિળયાન ુકાયર્ સમજાવો. ૦૭ 

 (b) Explain the effect due to the expansion and contraction of cement concrete 
slab. 

07 

 બ િસમે ટ ક ક્રીટની ધાબા પર અસર કરતા િવ તરણ અને સકંોચન સમજાવો. ૦૭ 

 
************ 


